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DESMINERALIZANTE DE DENTINA Y ESMALTE
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Descripcion y uso

- Es un gel de acido fosférico 37 %,
utilizado en procesos de
desmineralizaciéon en dentina y
esmalte.

- Lavable.

- Desminfar proporciona un
grabado de dentina en un tiempo
de aplicacién de 10 - 15 segundos y
en esmalte de 15 - 20 segundos.

Aspecto fisico

Gel de color azul, ligero olor a acido
fosférico, libre de particulas
extranas.

Ingrediente activo
Acido Fosférico 37%.
Presentacion

Jeringax10 mL (12 9)
Con 3 puntas aplicadoras.
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Desminfar

Fabricado por Laboratorios Eufar S.A.
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Cédigo IDM (UDI-DI)
Jeringa 10 mL (12 g) - 7709779229782

Cédigo y término GMDN
36153 - Solucién de grabado dental.

Condiciones de almacenamiento
Manténgase bien tapado, en sitio
fresco, protegido de la luz y lejos del
alcance de los nifos.

Observacion

Uso profesional odontoldlogico.

Precauciones

- No refrigerar.

- Evite el contacto con piel y
mucosas; Si  se presenta
contacto, lavar inmediatamente.

Registros Sanitarios

Reg. COL. INVIMA 2019DM-0004764-R1

Reg. ECU. 17513-DME-1024
Reg. PER. DM2486E

Contactanos

X ventas@eufar.com
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